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b CONCEITO ULTRAWALL
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O QUE E ULTRAWALL?

O conceito ultrawall consolida uma nova geracao de placas de gesso

gue proporcionam elevada eficacia e altissimo desempenho.

O surgimento da ultrawall veio para preencher a lacuna de algumas
necessidades existentes na construcao, tornando-a muito mais rapida,
leve e precisa, com elevada resisténcia, durabilidade e excelente
performance acustica e térmica, garantindo uma maior produtividade,

flexibilidade e facilidade nas instalacodes.

A tecnologia construtiva Placo ultrawall ajuda a construir, com maior
seguranca, cada projeto de vida para que as pessoas possam ter

o melhor conforto do jeito que elas sempre imaginaram.

CONCEITO
ULTRAWALL
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¥~ GLASROC X

GLASROC X: A ULTRAWALL SEM TEMPO RUIM!

Quem um dia imaginou a possibilidade de existir uma placa de gesso
capaz de resistir a intempéries climaticas, com altissima resisténcia
mecanica, sem perder as principais caracteristicas de uma placa

de gesso comum?

A placa Glasroc X é a nova tecnologia do conceito ultrawall, que surgiu
por meio de elevadas tecnologias em seu processo produtivo, o qual
possibilita sua utilizacdo em ambientes externos nos mais variados
tipos de projeto. Ela possui aditivos especiais em seu nucleo que
repelem agua, fibras de vidro que reforcam sua resisténcia mecanica

e um revestimento especial que a torna incombustivel e garante sua

resisténcia contra agua, umidade e raios UV.

Glasroc X € uma placa de gesso ultrawall que resiste a todo clima

e veio para extinguir qualquer receio em relacao as placas de gesso.

{b CONCEITO ULTRAWALL

ULTRAVANTAGENS
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Leveza da placa:

* Ganho no transporte.

* Reducao de logistica e transporte em obra.

* Facilidade de instalacdo e manuseio em obra.
* Reducao do peso da estrutura.

Rapidez na montagem:
* Facilidade de corte (corta com estilete).
* Facilidade de manutencao.

Flexivel:

* Sua flexibilidade permite a realizacao de formas curvas.

Excelentes caracteristicas de produto:

« Otima estabilidade dimensional, tanto térmica quanto por umidade.

* Reduz riscos de trincas e fissuras.

Baixa absorcao total e superficial de agua.

Resiste a intempéries.

Elevada caracteristica termoacustica.

Evita a proliferacao de mofo e fungos, gracas a inexisténcia

de compostos organicos e adicao de biocidas em sua composicao.
* Reacdo ao fogo: classe | (incombustivel).

Baixo impacto ambiental:
* Reciclavel.
» Reducao de residuos na obra.
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CARACTERISTICAS
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TECNICAS

ESPECIFICACOES VALOR UNIDADE
Espessura 12,5 mm
Largura 1.200 mm
Comprimento 2.400 mm
Peso 10,5 a 11,5 kg/m?2
Paletizacao 30 Placas
Reacédo ao fogo Classe | (incombustivel) -
Resisténcia a flexdo - longitudinal = 550 N
Resisténcia a flexao - transversal = 210 N

Raio minimo de curvatura 1,5 m
Absorcao total de agua <5 %
Absorcado superficial <90 g/m?
Resisténcia a mofo e fungos N&o prolifera mofo e fungos -
Resisténcia a exposi¢cdo aos raios UV 12 Meses
Eét_aélcg!)l/oda%e) dimensional (variacdo por umidade 0.2 I
Condutividade térmica 0,1865 W/m*K

Glasroc X é uma placa de gesso do tipo Glass Matt, utilizada para fachadas e aplicacdes
externas, produzida com aditivos especiais e revestida nas duas faces por um véu de fibra
de vidro e composto polimérico. Essa composicao proporciona alta resisténcia a umidade
e aos raios UV, dtima estabilidade dimensional e evita a formacdo de mofo nas condicdes
mais criticas de uso.

E compativel com os principais sistemas construtivos leves de vedacdes externas, como
o light steel frame. Pode ser revestida com as técnicas de aplicacao direta (DAFS - Direct
Apply Facade System) ou protecao térmica com EPS/XPS (EIFS - External Insulation
Facade System/ETICS - External Thermal Insulating Composite Systems).
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CARACTERISTICAS
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TECNICAS

A Glasroc X possui propriedades resistentes a dgua e, gracas a inexisténcia de compostos
organicos e biocidas em sua composicdo, nao prolifera fungos.

Seu revestimento de véu de vidro faz com que a absorcao superficial de dgua seja inferior.
Em seu nucleo, existem aditivos especiais que controlam a absorcdo e permitem a saida
da dgua em forma de vapor.

O véu de fibra de vidro na face de acabamento € protegido por resina acrilica com aditivos
protetores de raios ultravioleta, o que possibilita seu uso em areas externas expostas

a intempéries, sendo, portanto, ideal para uso na instalacdo de sistemas de fachadas.

A Glasroc X, além de ser leve, facil de transportar, manusear e cortar, possibilita uma
instalacao perfeita, assim como uma placa de gesso comum.

Revestida nas duas faces com

véu de vidro, proporcionando Jﬁ e
alta resisténcia & umidade 3 P e
e aos raios UV. " ""'s&. —=D a‘? =
Em sua face principal, possui a ,,-5’40"{'; \é‘-.‘:"-;‘__.‘_‘ E‘«“—f/
impressdo da marca para facilitar ;33"& s _‘_\vl_l-__b»tf;\ a{fﬁf
sua identificacao. = 2 VR =

S — | Nucleo de gesso reforcado com
fibras e aditivos especiais, que
| proporcionam alta resisténcia
e baixa absor¢cdo de umidade.




(8

GLASROC X
PAINEIS NAO
ESTRUTURAIS

PAREDE DE VEDAGAO - INFILL

Os painéis sdo montados internamente a estrutura principal
da edificacdo; dessa forma, a carga deles é descarregada
na estrutura que estd imediatamente abaixo. A instalacdo
dos painéis pode ser na borda externa

da estrutura ou, se a estrutura for aparente, os painéis podem ser montados recuados.

Os perfis usados nesse sistema ndo possuem funcado estrutural, sdo responsaveis apenas
pela resisténcia as cargas de vento e peso proprio juntamente com os acabamentos
da fachada.

Vantagens:
O sistema infill tem como vantagem o melhor custo-beneficio e a facilidade de instalacao,
pois Nndo necessita de pecas especiais de conexdo com a estrutura principal da edificacao.

CONCEITOS

ESTRUTURAIS

DA TECNOLOGIA GLASROC X
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PAINEIS NAO
ESTRUTURAIS
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PAINEIS NAO
ESTRUTURAIS

PAREDE DE VEDACI'-'\O - CORTINA / FACHADA VENTILADA
Os painéis sdo instalados independentes da estrutura | iiiii
principal do edificio, sendo necessario o uso de pecas ' Illq

‘excluswas par.a a. sua conexdo juntamente iIllIl"IlI“
a estrutura principal.

Igualmente ao sistema infill, no sistema de fachada-cortina, os perfis ndo possuem
funcdo estrutural.

Constituida por um painel estruturado com perfis metalicos e chapas de gesso Glasroc X

"".ipi que ficam afastados da estrutura principal e proporcionam a criacdo de um espaco de livre
atG ,., circulacao de ar na parede de fachada.

Vantagens: Atuando de forma ciclica, a renovacao do ar quente se expande e ele tende a subir e sair
O sistema de fachada-cortina possui a vantagem de maior aproveitamento da area interna da estrutura enquanto o ar mais frio entra pela base do painel, como mostra a imagem.

do edificio e também proporciona o alinhamento vertical da fachada independente
da estrutura, sendo uma vantagem para solucionar eventuais problemas de alinhamento
e desaprumo do edificio.

Vantagens:

As principais vantagens desse sistema sao:

¢ Alta capacidade de isolamento térmico, que pode gerar grande economia de energia.

* Reabilitacdo térmica para a construcdo de fachadas com baixo isolamento térmico.

¢ Facelift, por se tratar de um sistema que pode ser aplicado sobre uma fachada
preexistente, o layout pode ser alterado facilmente.

15
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PAINEIS
ESTRUTURAIS

SISTEMA LIGHT STEEL FRAME

O sistema estrutural light steel frame é composto por perfis leves de aco galvanizado,
produzidos industrialmente por meio de um processo de conformacao a frio.

Os perfis possuem espessura a partir de 0,80 mm, sendo mais comum no Brasil o uso do
perfil de 0,95 mm. Os painéis possuem uma func¢ao estrutural capaz de suportar as cargas
da edificacao, tais como: lajes, coberturas, entre outras.

Vantagens:

No sistema estrutural light steel frame, temos diversas vantagens de utilizacao, tais
como: reducdo do tempo de obra, gerando maior produtividade, gracas a utilizacao
de elementos pré-fabricados; diminuicdo da mao de obra; controle mais eficiente dos
materiais e, ainda, fidelidade orcamentaria da obra.

Outra vantagem é a diminuicdo de desperdicios e entulhos gerados na obra, maior
organizacdo e limpeza do canteiro.

O sistema light steel frame é destinado a unidades de até cinco pavimentos, sendo estes referentes a construcdes
de habitacdes, podendo ser unidades isoladas ou geminadas.

(8

GLASROC X

PAINEIS
ESTRUTURAIS

SISTEMA LIGHT WOOD FRAME

O sistema light wood frame segue o mesmo conceito do light steel frame, sendo composto
por perfis leves de madeira tratada, como pinus.

O conjunto de perfis forma painéis diafragma capazes de suportar as cargas da edificacao,
tais como: lajes, coberturas, entre outras.

Vantagens:

Assim como o sistema light steel frame, o sistema light wood frame possui vantagens,
como a reducdo do tempo de obra, maior controle de materiais, orcamentos e também
a diminuicdo da méao de obra.

Além dessas vantagens, o sistema tem uma preocupacdo com o uso de materiais
renovaveis, valorizando o conceito sustentavel.

O sistema light wood frame é destinado a unidade de até quatro pavimentos (térreo + trés pavimentos),
sendo estes referentes as construgcdes de habitagdes, podendo ser isoladas ou germinadas.
Nesse tipo de sistema toda a madeira utilizada deve receber tratamento para atender os requisitos da construcao.

17
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COMPONENTES DA TECNOLOGIA
ULTRAWALL GLASROC X

*:'Q GLASROC X

COMPONENTES
ESTRUTURAIS

PERFIS METALICOS LSF

Perfis de aco galvanizado de alta resisténcia nomeado como ZAR, com resisténcia
mecanica ndo inferior a 230 MPa e revestidos com zinco pelo processo continuo

de imersdo a quente ou por eletrodeposicdo, com massa de revestimento de zinco Z275
(275 g/m?) para areas rurais e urbanas e Z350 (350 g/m?) para atmosferas maritimas.

A espessura do aco pode variar entre 0,80 mm e 1,25 mm, de acordo

com o calculo estrutural.

As dimensdes-padrao de mercado sdo na largura dos perfis: 90 mm, 140 mm e 200 mm.

Caracteristicas dos perfis metalicos para o LSF

SERIE DESIGNACAO
NBR 6355-2003

SECAO TRANSVERSAL

U simples
Ub, x brxt,

UTILIZACAO

Cuba, ripa, bloqueador
e saneta

il desiguais
—:lﬂ l L an b]zX tn

A —
I o Blogueador, enrijecedor
bw -t o clutfeeles de alma, montante
Ue b, x bsxD x t, ’ ’
] © verga e viga
by
1. i Cartola Rioa
’ i Cr b, x bsxD x t, P
- e, >
., Cantoneira de abas
Cantoneira
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' COMPONENTES
ESTRUTURAIS

COMPONENTES
ACESSORIOS

PERFIS DE MADEIRA PRE-FABRICADA LWF ELEMENTOS DE FIXACAO
Os perfis wood frame sao perfis leves de madeira de reflorestamento, como pinus. Parafusos com revestimento especial e autobrocante, ou seja, os parafusos abrem
A madeira a ser utilizada deve ser seca, reta, livre de grandes nos e receber tratamento 0s proprios orificios e ndo necessitam de porca.

preservativo ao ataque de insetos xiléfagos.

. . . . R = TEMPO DE
Os tra.\tamento.s-apllcados as pecas estru.tural\s de madeira e as chapa.\s de compensado PARAFUSO DIMENSOES RESIST. A TIPO PONTA USO IDEAL
autorizados utilizam produtos preservativos a base de CCA-C (arseniato de cobre DXCMMM)  5pROSAO
cr<.)matado <.:Io tipo C), CCB (borat? de cobre. c'erm.atado) .e CA-B (cobre e azdis). Caso 35x 25 > 96 h Fixacdo de placas
sejam autorizadas outras substancias com eficiéncia e aplicacao semelhantes, seu uso Parafuso de drywall em
. S o 3,5 x 35 >96 h Trombeta . >

também sera considerado adequado, desde que sejam incorporadas a essa diretriz. _ para drywall (Philips) Agulha | perfil metalico

TTPC 3,5 x 45 >96 h até 0,7 mm de

. . . 3,5x55 > 96 h espessura
A madeira empregada deve ser de origem legal, sendo, portanto, proveniente de florestas —
plantadas ou florestas nativas, com manejo florestal aprovado pelo IBAMA (Instituto 35x25 >96 h gzzcr?/%;jlleepnlfcas
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis). Em ambos os casos, Parafuso Trombeta perfil metalico
, L . » o . P | para drywall | 3,5 x 35 > 96 h M Broca | P%
ha preferéncia pela madeira certificada por érgdos acreditados. TTPF (Philips) acima de 0,7 mm
35« 45 > 96 h até 2,0 mm de
' espessura
A chapa de OSB para fins de contraventamento de parede deve possuir tratamento com baraf
araruso . ~ .
inseticida adicionado ao adesivo, conforme retencdo minima estabelecida na NBR 1614 3. - TRPF 42 %13 > 96 h leacao de perfis
ﬁ,- 4.2 x13 ’ Lentilha metalicos entre

(Philips) Broca si até 2,0 mm de

- Parafuso espessura (unidao
i’ 4.8x19 >720h de metal-metal)

SECAO TRANSVERSAL BITOLA (MM) UTILIZAGAO 4,8 x19
38 x 89 Montante e guia Fixacao de placas
P 3,5x 25 >720 h de gesso em
38 x 120 Agulha | perfil metalico
[ 3,5 x 45 > 720 h ate 0,7 mm
de espessura
38 x 140 Vigas e vergas Parafuso Trombeta —
Glasroc (Philips) Fixacéo de placas
'Iu“ 3,5x 25 > 720 h de gesso em
S5 X120 perfil metadlico
Broca

acima de 0,7 mm

[ 3,5 x 45 > 720 h até 2,0 mm de

espessura
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Tyvek

HomeWrap

GLASROC X

COMPONENTES

ACESSORIOS

ALTYVER, W CORETIUC TR

Eﬂi{_]' The miracles of science

TYVEK HOMEWRAP

Descricdao: membrana hidrofuga que protege a estrutura
do edificio e cria uma barreira que permite a saida de adgua
em forma de vapor e outra contra o ar e a dgua,

mas permite a saida da dgua em estado liquido.

Dimensdes: 0,91 m x 30,5 m ou 2,74 m x 30,5 m.

Utilizagao: ideal para construcdes secas, como light steel frame e

wood frame, e fachadas (entre lajes ou fachadas ventiladas/cortina),
além de sistemas mais tradicionais de construcao.

MALHA GRX PARA JUNTAS

Descricdo: tela de fibra de vidro Vertex de 160 g/m?
e malha de 3,5 mm x 3,8 mm com resisténcia alcalina,
utilizada para tratamento de juntas em paredes ou
fachadas com placas Glasroc X.

Dimensodes: 100 mm x 50 m.
Utilizagdo: indicada para o tratamento das juntas das placas Glasroc X.

MALHA GRX PARA SUPERFICIE

Descrigcdo: tela de fibra de vidro Vertex de 160 g/m? e malha
de 3,5 mm x 3,8 mm com resisténcia alcalina, utilizada como
reforco de camada de cobertura em paredes ou fachadas.
Dimensodes: Tm x 50 m.

Utilizagao: utilizada na camada de regularizacdo (rendering) para
distribuir tensdes e evitar o surgimento de fissuras na superficie.

(8

GLASROC X

COMPONENTES
ACESSORIOS

PLACOPLAST BASECOAT

Descrigcdao: argamassa de base cimenticia
monocomponente na cor cinza, com formulacao especifica
de, no minimo, 3% de polimeros que lhe conferem
propriedades de adesao e flexibilidade, sendo indicada
como camada de cobertura na construcdo seca em
paredes e fachadas.

Disponivel em: saco com 25 kg.

Utiliza¢do: Basecoat é parte integrante da tecnologia construtiva

nas etapas de protecao das juntas, cobrimento, nivelamento da superficie

de fachadas e também em paredes, revestimentos e beirais com placas
Glasroc X. A espessura recomendada € de 3 mm a5 mm.

LA MINERAL WALLFELT

Descricdo: a 1&d mineral Wallfelt € um material isolante,
disposto de maneira a apresentar uma textura similar

a da |3, é produzido em rolos (“mantas”), feltros,

tubos ou placas.

Dimensodes: 12.500 mm x 1.200 mm x 50 mm, 12.500 mm x 1.200 mm x

70 mm ou 7500 mm x 1.200 mm x 100 mm.
Utilizagao: isolamento térmico e acustico.



‘}b GLASROC X

COMPONENTES

ACESSORIOS

PERFIL PINGADEIRA GRX BASE INFERIOR

Descrigdo: perfil de PVC com tela de fibra de vidro, dispde
de uma aresta para escorrer dgua e evitar que retorne
umidade para dentro da edificacdo.

Barra: 2,5 m.
Utilizacao: indicado para o tratamento da base inferior das placas

Glasroc X nos revestimentos de fachadas e paredes.

PERFIL CANTONEIRA GRX

Descri¢do: perfil de PVC para protecdo de cantos
com telas de fibra de vidro.

Barra: 2,5 m.
Utilizacao: indicada para reforco de cantos em paredes e sistemas
de fachada com Glasroc X.

PERFIL JUNTA DE DILAGAO GRX VERTICAL

Descrigcdo: perfil de PVC para juntas de dilatacéo
com tela de fibra de vidro.

Barra: 2,5 m.
Utilizagao: indicado para junta de dilatacdo no plano vertical.

*{‘g GLASROC X

TABELA DE
CONSUMO

CONS. POR M2

CONS. POR M2

MATERIAIS FACE EXTERNA PLAQUEAMENTO PLAQUEAMENTO
SIMPLES DUPLO

Placa de Gesso Glasroc X BR 12,5 - 1.200 x 2.400 | m? 1,05 2,10

Tyvek HomeWrap - 0,91 m x 30,5 m m? 1,15 1,15

Tyvek Tape -5cm x 50 m m - -

Placoplast Basecoat GRX - 25 kg kg 6,00 6,00

Parafuso 4,2 x 19 pecas |[8,00 8,00

Parafuso 4,2 x 13 pecas |[13,00 13,00

Parafuso Glasroc 25 - Cx. 1.000 pecas |30,00 15,00

Parafuso Glasroc 45 - Cx. 500 pecas |- 30,00

Malha GRX para juntas - 100 mm x 50 m m 1,40 1,40

Malha GRX para superficie -1 m x 50 m m 1,10 1,10

Montante LSF 90 - 0,95 mm x 300 cm m - -

Guia LSF 90 - 0,95 mm x 300 cm m =

Perfil pingadeira GRX base inferior - 2,5 m m - -

Perfil cantoneira GRX - 2,5 m m = -

Perfil junta de dilacdo GRX vertical - 2,5 m m - -

MATERIAIS FACE INTERNA

CONS. POR M2

PLAQUEAMENTO
SIMPLES

CONS. POR M?
PLAQUEAMENTO
DUPLO

Placa de drywall Placo m? 1,05 2,10
L& mineral 100 mm m? 1,00 1,00
Fita de papel Placo m 1,40 1,40
Placomix E 28 kg kg 0,47 0,94
Parafuso para drywall TTPF25 pecas |22,00 8,00
Parafuso para drywall TTPF45 pecas |- 22,00

OBSERVACOES:

v A gquantidade de perfis metalicos, componentes e acessdérios do sistema estrutural deve

ser informada pelo projetista.

v A tabela de consumo considera apenas as etapas de plagueamento com placa GRX e sistema DAFS;
portanto, o consumo de materiais de acabamento, como pintura e textura, deve ser dimensionado conforme

as recomendacdes do projetista.

v Os consumos para os materiais do sistema drywall consideram a estrutura a cada 400 mm.
v Recomendamos a fita adesiva para membrana hidrofuga com transpasse de 150 mm para juntas verticais

e horizontais.

25
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INSTALACAO

INSTALACAO DAS GUIAS

Antes da fixacdo das guias inferiores e superiores (sistema infill), apligue a manta asfaltica
adesivada, deixando uma sobra de aproximadamente 50 mm de cada lado para uma
virada sobre as laterais do quadro estrutural.

BANDA ACUSTICA

Antes da fixacdo final das guias, cole em todas a banda acustica.

MANTA ASFALTICA

A manta deve formar uma barreira de protecdo a 50 mm do piso, considerando a face
interna e externa do painel.

PROCEDIMENTOS
DE INSTALACAO

Manta asfaltica adesiva: protecdo contra corrosdo dos perfis.

27
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INSTALACAO INSTALACAO

PERFIL GUIA s+ 0y vy

A guia deve ultrapassar em 10 mm o radier e ndo exceder

Tyvelc = —_=
; = ; Hemetra e )
1/3 da dimensé&o da alma da guia.
AT -l-—-—'—'_'_T
Tyvele Tyvekt X2

Tyvek T

Tyvek Ty

HamalWrap

ANCORAGEM DOS PAINEIS NA FUNDAGAO

Ii:‘lllﬂk T
A ancoragem da estrutura na fundacdo é feita com o uso

de suportes de ancoragem fixados a fundacdo por meio
de chumbadores e fixados aos montantes com parafusos

ponta broca (ST 4,8 x 19 mm) posicionados no final das APLICACAO DO TYVEK HOMEWRAP

estruturas de contraventamento.

150 mm

A instalacdo da membrana (Tyvek HomeWrap) deve ser iniciada apds a conclusdo do
frame metalico. Deve-se iniciar pela parte inferior da edificacdo, assegurando que a folha

PERFIS GUIA - REFORCO DE ANCORAGEM superior sempre sobreponha a inferior e garantindo, assim, o correto escoamento d’agua.
E necessario que, a cada 1.200 mm, se faca um reforco de A membrana deve ser posicionada na horizontal e fixada na estrutura metalica através
ancoragem com uso de um montante da mesma dimensao de parafuso cabeca lentilha 4,2 x 13 mm ponta broca, com espacamento maximo

da guia, encaixado dentro da guia, com a alma virada para de 600 mm. O uso desse tipo de parafuso é indispensavel para que ndo haja problemas
cima e fixada com chumbador. com a posterior instalacdo da placa.

TRANSPASSE DO TYVEK NO
SENTIDO VERTICAL E HORIZONTAL

ESPACAMENTO DOS MONTANTES

Nas emendas da membrana hidréfuga, nos encontros verticais e horizontais, a membrana

Os montantes devem ser encaixados nas guias inferiores deve sobrepor pelo menos 150 mm.

e superiores e espacados, no maximo, a cada 400 mm,
conforme calculo estrutural. ESTRUTURA COM OSB OU PLYWOOD

Caso a estrutura seja projetada com placas OSB ou Plywood, a fixacdo da membrana hidréfuga deve

ser feita sobre as placas com parafusos cabeca flangeada 4,2 x 13 mm ponta agulha, com espagcamento

maximo de 600 mm.
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INSTALACAO
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'Vek Ty\lek FITA ADESIVA TYVEK TAPE

meWrap HomeWrap . . . .
e P - No sentido vertical e horizontal, aplicar nas emendas do

S e . . ’
BN Seton: Tyvek a fita adesiva Tyvek Tape para selar essa regiao.

Tyv Ty

!:IomaWrap' Ho

. INSTALACAO DO TYVEK EM ABERTURAS
" ’Q Tyvek Tyvek '"l'\f“\

| HomeWrap H-::mf!l'\f_rl‘r_l .

1 Cortar a membrana hidrofuga de forma cruzada em X

M" : yve 1 (janelas) e em Y (portas) e fixar as abas formadas na parte
Homolt HomeWrap  Home  interng da estrutura com auxilio da Tyvek Tape.

*{‘g GLASROC X

INSTALACAO

YVEK WWW.CONSTRUCTION.TYVEK &
@ The miracles of science

PROTECAO DE EXPOSICAO DOS PERFIS

Realizar a protecdo com a Tyvek tape onde ha exposicdo dos perfis nas quinas dos vaos
de portas e janelas. Comece sempre cobrindo as partes mais abaixo para ndo criar nenhum
caminho preferencial de infiltracdo. O comprimento dessa fita deve ser suficiente para
cobrir os espacos vazios e sobrar pelo menos 3 cm de fita na parte interior da estrutura.
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INSTALACAO INSTALACAO

ELEVACAO MINIMA DA PLACA
(SEM CALCADA)

Caso nao haja calcada, a elevacdo minima da placa deve
ser de 200 mm, portanto, neste caso, devem ser previstas
em projeto a elevacdo e a impermeabilizacdo da fundacao.

FIXAR AS PLACAS

Fixar as placas com parafusos Glasroc com espacamento
maximo de 150 mm entre os parafusos e, no minimo,

a 10 mm das bordas das placas. No encontro entre

as placas, os parafusos devem ser desencontrados e
aplicados em zigue-zague, com espacamento de 20 mm.

DETALHE DO TYVEK

Na base inferior, no encontro com a guia, a membrana deve ultrapassar em 10 mm

a guia inferior.
PLAQUEAMENTO

Ao parafusar a placa na estrutura, garantir que a placa Glasroc X ultrapasse a guia inferior
e o radier em, no minimo, 20 mm.

INCLINACAO DA CALCADA O PARAFUSAMENTO

Assegurar que, neste caso, haja uma inclinacdo da calcada externa de, no minimo, 10%. ) )
O parafusamento deve ser realizado cuidadosamente para

gue a cabeca do parafuso ndo penetre excessivamente
e rasgue o véu de vidro.

ELEVACAO MINIMA DA PLACA

A colocacdo das placas é feita com uma elevacdo minima de 20 mm em relacdo ao piso.
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ENCONTRO ENTRE PLACAS

No encontro entre placas, a aplicacdo pode ser com “junta

seca”, sem a necessidade de espacamento entre as placas.

Caso necessario, o espacamento maximo recomendado
é de 3 mm.

JUNTAS DE DILATAGCAO VERTICAL
E HORIZONTAL

Considerar junta de dilatacdo no maximo a cada 15 m ou
conforme necessidade de juntas de dilatacdo do projeto.

Obs.: caso o projeto preveja revestimento cerdmico ou porcelanato,
as juntas de dilatacdo deverao respeitar os seguintes limites:
Sentido horizontal - a cada, no maximo, 3 m.

Sentido vertical - a cada, no maximo, 5 m ou entre lajes.

VAOS DE PORTAS E JANELAS

Na formacdo dos vaos de portas e janelas € preciso evitar

gue as juntas entre as placas coincidam com o alinhamento

da verga, do peitoril ou do montante, deslocando-se as
juntas verticais e horizontais no minimo a 150 mm.

(8

GLASROC X

INSTALACAO

G5

PEITORIL

Para a formacao do peitoril dos vaos de janela, a placa
deve garantir uma inclinacdo minima de 10% para
a evacuacao da adgua.

Obs.: as esquadrias de portas e janelas devem ser sempre fixadas
na estrutura dos painéis e nunca diretamente nas placas Glasroc X.

SEGMENTACAO DO PLAQUEAMENTO
INTERNO E EXTERNO

Na transicdo entre a drea externa e interna, deve-se fazer
uma segmentacdo da placa de 10 mm e aplicar selante.

Obs.: as esquadrias devem ser fixadas sobrepondo a segmentacéo.

Apos a finalizacdo do procedimento de instalacdo das
placas Glasroc X, elas poderéao ficar expostas ao tempo,
sem revestimento, por até 12 meses. Para isso € necessario
gue se faca a protecao minima, com aplicacdo de selante
nas juntas e na cabeca dos parafusos ou aplicando

Basecoat e malha GRX de 100 mm.
Ver em “Procedimentos de Revestimento com Aplicacao direta (DAFS)”.
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PROTECAO DAS JUNTAS

Com o auxilio de uma desempenadeira de aco inoxidavel,
aplicar uma camada de Placoplast Basecoat sobre as juntas.

MALHA GRX PARA JUNTAS

Aplicar a malha GRX para juntas de T00 mm no encontro
das placas utilizando o Placoplast Basecoat.

Iniciar a aplicacdo pelas juntas de rebaixo e, posteriormente,
pelas juntas de topo sem sobreposicdo das telas.

Pressionar a malha com a desempenadeira lisa sobre a
camada de Basecoat a fim de introduzir a malha na massa.

Utilizar o excesso de massa que sera removido para fazer
o recobrimento da malha.

PROCEDIMENTOS DE

REVESTIMENTO

COM APLICAGAO DIRETA (DAFS)
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VERTICES E VERGAS

Em vaos de portas e janelas € necessario que se facam
reforcos nas vergas e contravergas:

* Primeiramente aplique o Placoplast Basecoat em todo
o perimetro do vao e faca a introducao da tela com
100 mm de largura ao Basecoat.

* Na regido dos vértices, reapligue o Basecoat e aplique
uma tira de malha GRX com 400 mm de comprimento

e 100 mm de largura a 45°, como mostra a imagem ao lado.

PERFIL GRX PINGADEIRA

Aplicar o perfil pingadeira em todo o perimetro da base
inferior da fachada utilizando o Placoplast Basecoat.

CAMADA DE COBERTURA

Com o auxilio de uma desempenadeira dentada 10 mm
de aco inoxidavel, aplique o Placoplast Basecoat sobre
toda a superficie da placa Glasroc X.

MALHA GRX PARA SUPERFICIE

Aplicar a malha GRX para tratamento de superficie sobre
o Placoplast Basecoat e manter o transpasse de 100 mm
na unido entre telas.

PRESSIONAR A MALHA

Pressionar a malha GRX para a superficie com a
desempenadeira lisa sobre a camada de Placoplast Basecoat
para acomodacao, mantendo-a esticada.

Para melhoria do desempenho do sistema, recomendamos
que a tela figue proxima da superficie, porém totalmente
recoberta pelo Basecoat, com espessura final

ente 3mme 5 mm.

REGULARIZAGCAO DA SUPERFICIE

Apds a secagem, faca regularizacdo com lixa ferro n.° 100
ou pedra abrasiva.

REVESTIMENTO/TOPCOAT

Realizar o acabamento conforme especificacdes do projeto
utilizando produtos que permitam a respiracdo da parede.

Para mais informagédes, consulte o departamento técnico da Placo.
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TRANSPORTE

O transporte das placas Glasroc X pode ser manual ou por empilhadeira.

Na acdo manual, as placas devem ser transportadas na posicado vertical; placas de maior
dimensdo sao melhores transportadas por duas pessoas.

Antes de iniciar a descarga, verifique se ndo houve dano no material.

Se houver risco de umidade, proteja as placas com lona plastica.

CORTE DA PLACA

Com estilete:

Cortar o véu na face acabada com estilete e a ajuda de uma
régua, sobre uma mesa ou ponto de apoio firme. Dar golpe
seco sobre a placa, virar e cortar o outro lado do véu.

Com serrote:

Marcar a linha de corte com um lapis ou cordao

de marcacédo. Usar o serrote sobre uma mesa ou ponto
de apoio firme.

CORTE E MANUSEIO
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CONDICOES DE
ARMAZENAMENTO

17

GLASROC X

O estoque de todos os componentes deve ser em local
seco e coberto.

L~
*»*

Cordas e fitas de amarracao poderdao danificar as placas.

Manter o produto em superficie plana sobre o palete -
empilhamento maximo: trés paletes. As pilhas podem
atingir a altura maxima de 5 m.

Utilize apoios de, no minimo, 10 cm de largura com
espacamento de 40 cm para empilhar as placas.

Evite empilhamento de placas de tamanhos diferentes
em uma mesma pilha de placas.

As pilhas de placas devem ser mantidas alinhadas

e aprumadas.

=
b

Confira antes a resisténcia da laje e a capacidade
da empilhadeira considerando o peso das placas.
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REPAROS
SUPERFICIAIS

MANUTENGAO DA PINTURA

A pintura com tinta especificada pelo projetista deve ser
refeita no periodo indicado pelo fabricante.

REPARO NO ACABAMENTO SUPERFICIAL

ﬁ (quando nao penetra a camada de Basecoat)
) Todo acabamento que estiver solto devera ser raspado/
3 "7 4 retirado, e a superficie devera estar limpa.

Com um pincel de cerdas rigidas, devera ser aplicado
0 Basecoat na trinca e depois, com um pincel molhado,
retire o excesso do Basecoat.

Depois de secar, aplique a textura utilizada na superficie
do local da trinca.

TRINCAS SUPERFICIAIS NA CAMADA
DE BASECOAT (sem danos na malha GRX)

Marque o local da trinca para remover o Basecoat aplicado.

Faca a remocao de toda a camada, seja ela pintura ou
textura. E, com o auxilio de um raspador, remova até a
camada de Placoplast Basecoat, tomando cuidado para
nao danificar a malha.

Remova qualquer sujeira ou contaminacdo que estiver
na superficie e, depois de seca, apligue uniformemente
o Placoplast Basecoat com uma espessura aproximada
de 3 mm.

MANUTENCAO
E REPAROS
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